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Le materie prime per creare le plastichesono la virgin nafta (una frazione del petrolio) o il gas
naturale. Le molecole di queste materie prime sono lavorate I f t Q Adéillabavdfot delle
iIndustrie chimicheed attraversovari processvengonounite in lunghecatenechiamatepolimeri

carbon/o /eco/a di etilene macromolecola
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LA POLIMERIZZAZIONE : Le molecole di etilene (monomeri), formate da carbonio e idrogeno, si riuniscono a formare
delle macromolecole di polietilene (polimeri).

di polietilene
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Mono Poli

[dal gr. >~ A «unico, solo»] ¢ Primo elementodi [dalgr ™~ <-,«molti»]. ¢ Primoelementodi numeroseparole
molte parole composte,che significain genere«uno composte, in cui esprime in genere il concetto della
solo,formato da uno solo» (UNAPERLX) molteplicitanumerica (TANTEPERLK)
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Gas Nturle, iriNafta Monomero Polimero  Plastica

Lamateria prima originariaper la produzionedella plasticae un idrocarburo(compostochimicoformato
daldrogenoH e CarbonioC)comelil petrolio. Dallasuadistillazionefrazionatasi ottengonodei prodotti di
base,| monomeri,allo stato gassosoTramiteun procedimentochimicodi polimerizzazioneghe sfrutta le
alte temperaturee le alte pressionej monomerisiunisconaotra di loro formandomolecolepiu complesse,
solide, dette polimeri. In seguito vengono aggiunti additivi, e successivamenta polimeri vengono
trasformatiin polveri,granulio pastepronti per essereavorati, per ottenere prodotti finiti in Plastica
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1. Gas naturale

Il gas naturale é un fluido inco-
lore e inodore contenente piu
del 90% di metano. Una volta
estratto, viene inviato con un ga-
sdotto all'impianto petrolchimi-
Co: poi, tramite riscaldamento o
raffreddamento, il metano viene
separato dai suoi sottoprodotti
(come l'etano che serve per la
produzione del polietilene).

2. Monomero (etilene)

Le molecole di etano vengono
spezzate con lo steam-cracking
(«rottura con il vapore»), un im-
pianto in cui i getti di vapore di
una caldaia a pressione spaccano
le molecole: si ottengono cosi
monomeri di etilene che, raffred-
dati bruscamente, si uniscono in
catene molto corte evitando che
si formino prodotti secondari non
voluti.

3. Polimero (polietilene)

In un secondo impianto, |'au-
toclave di polimerizzazione, il
prodotto viene scaldato a tem-
perature elevate (oltre 300 °C) e
COMPresso a pressione eccezio-
nale; questo permette la rottura
dei legami dei mondmeri che
formano molecole molto lunghe,
| polimeri.

4, Plastica

Si ottiene cosi un prodotto molle
e pastoso con spiccate proprieta
plastiche. Esso viene mescolato
con sostanze di carica come
coloranti, indurenti, plastificanti,
ottenendo cosi la plastica. Essa
viene trasformata in «spaghetti»
che sono tagliati per ottenere
granuli (pellet).
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QUANTITIHRPY DILREASA ISAESISTONO?

Nel linguaggiocomune, il nome di materie plastiche viene dato alle resine sintetiche derivate dalla lavorazionedi
prodotti intermedidelle industrie petrolchimiche

Leresinesintetiche ssuddividono in

Termaplasitthe Elastomer|

che, per azione del calore, che possonoessere formate una sola chepossoncesserefacilmentedeformati
rammollisconce possoncessereformate volta, dopo un breve riscaldamentoche e sonomolto elastici

sotto pressione  negli stampi le porta a fusione Non riacquistanola

raffreddandosi riprendono lo stato plasticita anche con  successivi

solida Questaoperazionesi puoripetere riscaldament;
numerosevolte.
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